
PLANEJAMENTO EM 
PRÓTESE FIXA  

ESTÉTICA 

CONHEÇA O SORRISO DE SEU PACIENTE! 

“VOCE PODE PLANEJAR TANTO O SUCESSO 
COMO O FRACASSO DO TRATAMENTO 
PROTÉTICO DO SEU PACIENTE” 

OBJETIVO PRINCIPAL DA ODONTOLOGIA 

 PROMOÇÃO DE SAÚDE 

“SAÚDE NÃO SIGNIFICA SÓ AUSENCIA DE 
DOENÇA, MAS TAMBÉM BEM ESTAR 
PSIQUICO, SOCIAL, E HARMONIA NO MEIO EM 
QUE VIVEMOS 

AS CONDUTAS TERAPEUTICAS DEVEM SE 
SUSTENTAR NO: 

 RESPEITO À NATUREZA  

 REMOVER OS FATORES ETIOLÓGICOS  



 RESGATAR A BIOLOGIA DOS TECIDOS E 
A FISIOLOGIA DO SISTEMA 
ESTOMATOGNÁTICO S.E. 

 
PROTOCOLO DE  
CLAREAMENTO À LASER 

 CASEIRO POR 2 DIAS – PEROXIDO DE 
CARBAMIDA À 16% 

 3 À 4 APLICAÇÕES DE PEROXIDO DE 
HIDROGENIO 35% - 4’ com LEDS +LASER 
DE BAIXA POTÊNCIA 

 POLIMENTO COM PASTA 
DIAMANTADA 

 APLICAÇÃO FLUOR 2’ 

INFRA ESTRUTURA 

 METÁLICA  

› COBRE ALUMINIO 

› NIQUEL CROMO 

› PRATA PALADIO 



› OURO 

CERÂMICAS DE INFRA ESTRUTURA 

 VIDRO REFORÇADO COM PARTICULAS 
(baixo conteúdo de vidro) 

› DISSILICATO DE LITIO 

 INLAB----------E.MAX CAD² 

 PRENSADA---E.MAX PRESS² 

› VIDROS ESPECIAIS DE SILICATO 

 ALUMINA SPINEL (in-ceram spinel) 

SEM CONTEÚDO VÍTREO 

ALUMINA -------In-Ceram Alumina 

ZIRCONIA 

IN-CERAM 

E.MAX ZIRCAD² 

ZIRCONIA CAD/CAM 

LAVA 

CERCON 



REVESTIMENTO DA INFRA ESTRUTURA 

CEROMEROS (RESINAS COMPOSTAS) 

Solidex ( resina composta microhíbrida c/ 
filamentos cerâmicos) 

Belleglass HP ( dimetacrilato uretano com 74% 
de vidro de borossilicato)  

Targis/Vectris ( cerâmica densamente 
compactada embebida em matriz resinosa)  

Sculpture/Fibrekor ( resina composta+vidro 
POLICERAM - policarbonato dimetacrilato) 

Artglass ( polímero de vidro) 

Vita Zeta LC (resina feldspática) 

CESAR, P.F. Influência da cor e do tempo de 
armazenamento na resistência à flexão, 
módulo de elasticidade e dureza Knoop de 
resinas compostas para restaurações 
indiretas. São Paulo, Tese 1999. 104p ( Tese 
Mestrado) USP. 



“Para que essas resinas se firmem como uma 
alternativa ao amalgama e às cerâmicas, são 
necessárias mais pesquisas clínicas que 
demonstrem a sua longevidade.” 

 

 

PORCELANAS 

Feldspática ( metálo-cerâmica, facetas, inlay-
onlay) 

Aluminizada ( coroa oca, In-ceram alumina e 
zirconia) 

Vidros de alta fusão ( nefelina, albita 40%) 

Mark II, TriLuxe e TriLuxe Forte 

Leucita 40% - 50% 

Cerec 3 CAD, Empress Esthetic (prensada), 
Optec, Mirage, Cerinata 

 



 

 



 

Dimensão Vertical 

-suporte de lábio 

Linha do sorriso 

Palpação muscular 

-presença de Dor 

Presença de gânglios 

PADRÃO MUSCULAR 

OCLUSÃO 

Sinais de colapso (mobilidade, perda de 
suporte ósseo) 



Contatos oclusais exagerados ( pericementite 
traumática) 

Hábitos parafuncionais 

TOXINA BOTULÍNICA 

 



 

 



 

 



 

Adaptação marginal 

-até 50um aceitável 

Perfil de emergência 

Sobre contorno 

Sub contorno 



 

 

POLÍGONO DE SUSTENTAÇÃO  
(ROY) 



Uma prótese envolvendo dentes pilares em 
dois ou + planos reduz o efeito de mobilidade 
individual de cada dente 

 

 



 

 



 

 



 

 


